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TECHNIK

In der Folge wurde das
Zirkongertst nach
Modellation der Form in
Wachs mit der anaxDENT
Kivette dubliert und mit
anaxBLEND Komposit iiber-
presst, ausgearbeitet (© 16
und © 17) und poliert

© 18 Die provisorischen
verblockten Kronen nach
der Politur

In der Praxis wurden die
Stifte fix zementiert und die
Cerconkronen provisorisch
befestigt.

Nach einer Tragedauer von
einigen Monaten hatte sich
die Gingiva so weit erholt,
dass die definitive Restau-
ration im Labor angefertigt
werden sollte (© 19).
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©20 zeigt das im Labor nach
Einsetzen der Stiftauf-
bauten, Préparation und
Abformung gescannte
Modell. Die im Labor aufbe-
wahrte Dublierform wurde
mit Wachs ausgespritzt und
die so erstellten Wachs-
8 kronen wurden auf dem
e Modell angepasst.
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Die gesamte Modellation
wurde anschlieBend um 0,4
mm reduziert, um Raum fur
die Keramikverblendung zu
schaffen (© 22 bis © 24). Aus
heutiger Sicht wiirde ich nur
die inzisalen Anteile redu-
zieren, um im Kérperbereich
vollanatomisch von den her-
vorragenden Eigenschaften
des Presskeramikkérpers zu
profitieren, die durch das
Uberschichten mit
Glaskeramik eher maskiert
werden. Hierbei handelt es
sich um einen Bereich, bei
dem wir als Zahntechniker
umdenken sollten. Das ver-
einfacht unsere Arbeit und
gibt uns die Méglichkeit,
Ergebnisse sicherer zu
reproduzieren.
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© 25 zeigt die mit nur einem Gusskanal gepressten Kronen nach der Pressung und
auf dem Modell. Unter verschiedenen lichtoptischen Situationen betrachtet, zeigt
sich Celtra in beeindruckender Vielfalt, selbst im monolithischen Zustand.
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_ CELTRA DUO LT A2 auf natarlicher Wurzel
nur poliert

Nahezu perfekte Anpassung von CELTRA DUO
an dio Asthetik eines natlriichen Zahoes.

s Q) Joit.

Fluoresze Vergleich Politur/Glasu
Die Fluoreszenz bel CELTRA DUO ist nach Hellighsit
o

Bei © 26 sieht man einen extrahierten natiirlichen Zahn, auf den ein Celtra MT Geriist in A2 aufgesetzt wurde. Das Geriist
wurde lediglich aufgepasst und manuell poliert. Besonders auffillig ist der Ubergang im Bereich der unpriparierten Zahn-
wurzel zum Bereich der Celtrakrone. Die Krone ,wird” beinahe zum Zahn.

Letztendlich ist das Ziel fir
uns Zahntechniker, Kopien
natirlicher Zahne, méglichst
mit den Attributen dieser
versehen, herzustellen.
Eines der Hauptmerkmale
fiir die optische Wirkung
dieser ist und bleibt die
Opaleszenz. Im Durchlicht
leuchten Zahne orange und
im Auflicht blaulich (© 27).

© 23 zeigt zwei Reihen des-
selben Materials:
Geschliffene Opale aus dem
Schmuckbereich. Die obere
Reihe ist mit Blitz fotogra-
fiert, die Opale leuchten im
Auflicht blau. Die untere
Reihe ist von unten mit
Blitzlicht fotografiert und
wirkt wie ein véllig anderes
‘ Material. Diese Wechsel-

l wirkung schafft im Dental-
bereich eine Grundvor-

‘ aussetzung fiir die optische
Akzeptanz eines Werk-
stoffes im Munde.
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9 Sechs Celtra Schalen
von zirka 0,6 bis 0,8 mm
Starke, die lediglich im
Labor auf die Fensterbank
gestellt und vom Sonnen-
licht durchleuchtet wurden

+++ orange is the

Fiir die IDS vorbereite-
te dreigliedrige Celtra Press
Briicken im Durchlicht. Die
Dentine sind selbst bei 3
groBvolumigen Geriist-
starken extrem farbstabil
und vergrauen nicht.

stellten Schmuckdpale unter kreuzpolarisiertem
Licht fotografiert. ES) st ein orange-blaues
Flackern und ein lebhaftes, wechselhaftes
Farbspiel zu verzeichnen.
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Auf © 32 sehen wir die
zuvor im Durchlicht gezeig-
ten Celtra Schalen unter
polarisierendem Licht.

© 33 Die drei verblockten
Kronen wurden in Celtra MT
A2 mit nur einem Press-
kanal, der direkt mittig
angesetzt wurde, gepresst.
Die Konsistenz von Celtra im
Pressvorgang ist wie Honig.

Das erméglicht die Pressung
feinster Strukturen ohne
Verlust, wie in Abbildung

© 34 am Beispiel einer
gepressten Orchidee
dargestellt.

das dental
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Bei © 35 wird die sehr geringe Schichtstirke der Verblendkeramik deutlich: Das unverblendete Geriist ist nur geringfiigig klei-
ner als die zur Anprobe vorbereitete, fertiggestellte Einheit.

© 36 Die verblockten Kronen
werden zur Anprobe aufge-
schoben

Auf dem Lippenbild © 37 ist nicht mehr zu erkennen, welche Zahne restauriert wurden und
welche echt sind. Das Material verhélt sich in seiner optischen Erscheinung zahnanalog.
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Die aufgeschobene, nicht verklebte Restauration bei der Anprobe: Trotz der geringen Schichtstirke wartet das Terzett mit

immenser Tiefe und stabilen Farbwerten auf (© 38). Die oberflichlich aufgebrachte Schichtkeramik sorgt fiir ausreichend
Kontraste und das Geriistmaterial bietet aus der Tiefe heraus eine warme, schéne Farbwirkung und optimale Opazitat.
Trotz der stark charakterisierten Oberfliche ist diese im sichtbaren Bereich absolut dicht und homogen. Nach Sichtung
dieses Bildes habe ich die Oberfliche noch ein wenig manuell adaptiert, das heiBt gummiert und poliert.

Fazit

Selbst bei sehr genauem Hinsehen wird ein Laie
hier niemals eine zahnprothetische Restauration
vermuten. Mit den optimierten Eigenschaften des
Tragermaterials haben wir als Zahntechniker nun
die Moglichkeit, uns auf die Form und Charakte-
ristik unserer zahntechnischen Werksttcke zu
konzentrieren. Eben life’s getting easier. .. w

© 39 Entscheidend bei der Herstellung unserer
Restaurationen ist letztendlich die Wirkung auf
Sprechdistanz: Die Kronen miissen sich wie Zéhne
anfiihlen und sich in die
Persénlichkeit des
Tragers einfiigen.
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CELTRA NATION

Ausschnitte aus seinen zahlreichen Ver&ffentlichungen in diversen Fach-
magazinen sehen Sie unter www.learningbyburning.com.

Auf der Facebook Plattform Celtranation beantwortet Hans-Jirgen Joit
Fragen zu celtra duo, celtra press und celtra ceram. Die Community tauscht
dort ihre Erfahrungen mit den Produkten aus und gibt Tipps zu deren
Anwendung.
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