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DUnne Schicht auf Presskeramik: mit reduziertem
Konzept zu stabilen Lésungen

Wer mehrere Glaskeramiken in seinem Labor zur Verfigung hat, beschaftigt sich ausfahr-
lich mit diesen, um jeweils auf das Material abgestimmt zu den gewiinschten Asthetik-
Ergebnissen zu kommen. Auf die Zahnfarb- und mehr noch Helligkeitswahl muss spezifisch
geachtet werden. Hier gibt ZTM Hans Jirgen Joit seine Tipps zum Individualisieren von
Zirkoniumdioxid-verstarkter Lithium-Silikat-Presskeramik weiter.

Aus dem folgenden Beispiel, das in Region 11 eine
alte Restauration aus Lithium-Disilikat zeigt (Abb.
1), kann man viel lernen. Die Zahnfarbe war in einem
Praxislabor durch den Behandler selbst ausgewahlt wor-
den, in diesem Fall HT A3. Inzisal ist die Helligkeit im
Grunde in Ordnung, wobei der Farbton aber stark in den
graulichen Bereich tendiert, anstatt das orange Leuchten
des natirlichen Zahnes zu imitieren. Im Kérperbereich

Abb. 1. Diese Arbeit in Region 11, alio loco gefertigt, zeigt
insbesondere, dass Farbe und Transluzenz sorgféltig auf das
Restaurationsmaterial abgestellt werden mussen. Hier war
eine HT A3 bestimmt worden. Im Kérperbereich ist die Hel-
ligkeit zu gering und die Farbintensitdt zu niedrig. Um das
fehlende Chroma auszugleichen, wurde ein warmténiger
Kleber verwendet, was jedoch den Helligkeitswert weiter
gesenkt hat. Inzisal tendiert der Farbton stark in den grdu-
lichen Bereich.

ist die Helligkeit allerdings viel zu niedrig. Um das im
HT-Gerlst fehlende Chroma zu erhdhen, hat der Zahn-
arzt dann einen warmténigen Kleber verwandt — was
im Zusammenspiel mit der Volumenfarbe der darunter-
liegenden naturlichen Zahnsubstanz den Helligkeitswert
extrem gesenkt hat.

Vorfahrt fiir die Helligkeit

Aus meiner Sicht ware es hier sinnvoller gewesen, ei-
nen Pressrohling in Dentintransluzenz (MT statt HT) zu

Abb. 2: Fur die Neuanfertigung orientiert sich die Zahnfar-
benbestimmung an Zahn 11, dort am hellen Schmelzband
in der Mitte. Die Wahl fiel auf einen Pellet mittlerer Translu-
zenz der Farbe A1, die Schichtung erreicht dann eine dunk-
lere Anmutung ohne Grau-Effekt.
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wahlen, dessen Volumenhelligkeit eine Schnittmenge
aus dem praparierten Zahnstumpf und dem daruberlie-
genden Keramikgerist ist. In diesem Fall haben wir bei
der Neuanfertigung die Geristfarbe A1 gewdhlt, mit
Orientierung am hellen Schmelzband in der Zahnmitte
(Abb. 2). Es ist leichter, Glaskeramik nachtraglich dunk-
ler zu farben als sie aufzuhellen. Nachfolgend haben
wir das MT A1-Gerlst mit verschiedenen Dentin- und
Schmelzmassen beschichtet (Abb. 3a u. b) und eine ak-
zeptable Kopie des Zahnes 21 produziert (Abb. 4).

Schritt fiir Schritt zu Spiegelzwillingen in der
asthetischen Zone

Die Krone aus Abbildung 4 war freilich eine frihe Ar-
beit in Celtra Press. Aufgrund der hervorragenden sta-
bilen Dentinoptik hat sich mein personliches Konzept
mit dieser Keramik dahingehend reduziert, dass ich mir
ebendiese materialeigene ,Zahnoptik” zunutze mache
und weitgehend auf Modifikationen im Kérperbereich
verzichte. Der folgende Patientenfall zeigt das von mir
favorisierte Vorgehen. Ziel ist ein Transluzenz-Farb-
Helligkeits-Verlauf auch im Zahnersatz nach der Art,
wie wir ihn in der Natur vorfinden (Abb. 5): Mit Blick
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auf die nattrlichen Zahne 11 und 21 machen wir einen
kraftigen, chromatischen Kérperbereich aus, auBerdem
sehen wir eine Aufhellung in der Zahnmitte und einen
Abfall der Helligkeit mit gleichzeitigem Ubergang in
eine tiefere Transluzenz im Inzisalbereich.

Modellation

Unsere Aufgabe ist die Fertigung einer dreigliedrigen
Bricke auf naturlichen Stumpfen in Region 21-23. Die
Realisierung soll durch ein Pressgerist mit Cut-back
und danner Verblendung, manuell aufgetragen, erfol-
gen. Wir starten die Modellation unseres zunachst in
Wachs zu frasenden Geristes vollanatomisch (Abb. 6).
Die von der Software vorgeschlagene Form wird dann
in unserem Labor durch den Kollegen ZT Marco Blat-
termann im inzisalen Drittel mit dem virtuellen Wachs-
messer um ca. 0,3 bis 0,5 mm reduziert (Abb. 7a u. b).
Die Ubergangsbereiche im Mittelteil des Zahnes wer-
den nur geringfligig reduziert und geglattet (Abb. 8a
u. b): Hier soll spater lediglich ein helles Band aufgelegt
werden.

Gerade in den raumreduzierten Inzisalbereichen sind
die zahnarztlichen Praparationen aus Mangel an Aus-
einandersetzung mit dem Thema Fraserradienkorrektur
meist zu eckig gestaltet (Abb. 9a u. b). Zeigt man ein
solches Bild beim Praxisbesuch vor, kann dies zuweilen
das Bewusstsein des behandelnden Zahnarztes dahin-

gehend erweitern, sich dem Thema maschinelle Pro-
duktion zu beugen und die Praparationsgeometrie zu
adaptieren. Durch Anderung des Einschubwinkels lasst
sich die Fraserradienkorrektur in prothetisch glnstigere
Regionen versetzen.

Abb. 6: Softwarevorschlag fir die duBBere Form.
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‘ Abb. 7a u. b: Leichtes Cut-back im inzisalen Bereich.
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Manuelle Schichtung - tGberlegt und diinn

Nach der Umsetzung in Presstechnik passen wir das
Werkstlck auf einem weiBen Gipsmodell mit trans-
parenter Zahnfleischmaske auf (Abb. 10a). Im ersten

Abb. 8a u. b: Das Konstruktionsergebnis nach dem Glatten.
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Abb. 10a: Das zur Verblendung vorbereitete Gertst nach
dem Powerbrand, der standardméBig bei 760 °C mit ei-
ner Minute Haltezeit und Langzeitabkihlung durchgefihrt
wird.

Schritt bringen wir inzisal einen orangen, eher opaken
Dentineffekt an (Abb. 10b). Der Auftrag wird sodann
modifiziert (Abb. 11a u. b), um lebhafte Farbkontraste
in die Tiefe zu bringen. Es folgt die Gestaltung des vor-
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Abb. 9a u. b: Prothetisch unglnstige und glnstige Prépa-
ration.
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Abb. 10b: Das Gerdst wird mit DE 9, einem orangen, opa-
keren Dentineffekt, beschichtet.

Abb. 11a: Die Masse DE 9 wird mit OD 4 und 5 modifiziert,
um lebhafte Farbkontraste in die Tiefe zu bringen.

Abb. 11b: Das Schmelzband wird aus EE 1, einer hellen
Enamel-Effekt-Masse, sowie Dentinoenamel Junction in EE
2 und EE 4 gestaltet, die approximalen Transpa-Wiilste ent-
stehen aus EE 5 oder EO 5.
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Abb. 12a: Verkleidung des inzisalen Bereiches mit E4 Trans-
pa Neutral.

Abb. 12b: Vervollstdndigung mit EM 3 und E 05.
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gesehenen Schmelzbandes und approximaler Transpa-
Wilste.

Der Inzisalbereich wird transparent verkleidet und die
Schichtung bis in den Ko&rper hinein vervollstandigt
(Abb. 12a u. b).

Der zentrale Gedanke liegt darin, die Schichtung vor-
sichtig auf das Wesentliche zu reduzieren, dabei soll
der Gesamtauftrag sehr dinn bleiben (Abb. 13). Den-
noch wird durch die Anwendung kontrastreicher Mas-
sen in unterschiedlichen Tiefen im Zusammenspiel mit
dem lichtoptisch optimierten Materialkern ein lebhaftes
Farbspiel erreicht.

Eine mutige L6sung mit Malfarben -
im Frontzahnbereich

Dass manchmal die zahntechnische Kunst im Mut zum
Weglassen besteht, um das asthetische Optimum zu
erreichen, demonstriert die folgende erst im April 2017
fertiggestellte Versorgung. Hier habe ich mein ,Kon-
zept der Reduktion” besonders weit vorangetrieben.

Es geht um einen Patientenfall mit ausgedehnter Sa-
nierung und Bisserhéhung. Die Farbbestimmung und
Farbwahl sind durch Dr. Alexa von Gienanth, DUssel-
dorf, erfolgt: nach der Praparation und mit Chairside-
Provisorium (Abb. 14 u. 15). Fur die Grundfarbe der
Restaurationen ist die kraftige A3,5 festgelegt worden.
Ein Wax-up dient als Vorlage fir das Provisorium (Abb.
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16). Sauber, wie sie sein soll, und zielorientiert zeigt
sich die Praparation am Bildschirm (Abb. 17). Auch far
diesen Patientenfall konstruiert ZT Marco Blattermann
digital mit der Software. Zunachst werden die inzisalen
Bereiche reduziert (Abb. 18), danach wie Ublich die
Ubergéange leicht reduziert und geglattet (Abb. 19), bis
die Modellation fir die Wachsfrasung (Abb. 20 u. 21)
fertig erstellt ist.

Fur die Pressung wird die Pelletfarbe MT A2 verwendet.
Diese schlagt sich in einer hellen, freundlichen Erschei-
nung nieder, die jedoch ohne Weiteres mit dem dunk-
leren dentalen Umfeld eine harmonische Verbindung
eingeht. Der besondere Kunstgriff fur das Erreichen
einer natlrlichen Farbe und Farbharmonie liegt darin,

Abb. 13: Das Konzept: eine sehr diinne Schichtung, jedoch
mit kontrastreichen Massen ausgefihrt.
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Abb. 16: Beginn der Modellation mit gematchtem Wax-up.
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’ Abb. 17: Sauber ausgefiihrte Préparation am Bildschirm.
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Abb. 20: Fertigstellen der Modellation.

Abb. 21: Anzeigen der dulBeren und inneren Kontur fir die
Wachsfrasung.

den Korperbereich nicht zu verblenden. Das Farbspiel
und die Transluzenz-Opaleszenz-Balance werden dem
Material Uberlassen. Der Koérperbereich ist lediglich
mit Malfarben zur Anprobe vorbereitet worden — und
trotz des beachtlichen Gertstvolumens von 1,2 bis 1,8
mm ist nicht ansatzweise eine Vergrauung festzustel-
len (Abb. 22). Der inzisale Bereich zeigt das Verblend-
ergebnis nach der zuvor geschilderten Systematik mit
auslaufendem, d. h. stufenlosem Ubergang zum mitt-
leren Drittel.

Fazit

Die Pressvariante der Celtra-Glaskeramik bringt uns
eine Materialentwicklung, die es dem zahntech-
nischen Labor erleichtert, bei gleichzeitig hoher As-
thetik-Option Abldufe zu vereinfachen. Die optimierte
und sehr feine Materialstruktur fihrt aus meiner Sicht
zu zwei entscheidenden Vorteilen. Zum einen wird im
Dentallabor eine vereinfachte Erarbeitung der Ober-
flachenstruktur erméglicht, in der zahnarztlichen Pra-
xis eine leichte Nachbearbeitung und schnelle manu-
elle Politur. Zum anderen ergeben sich lichtoptische
Eigenschaften, wie zum Beispiel die hohe Opaleszenz,
die eine vereinfachte zahntechnische Anpassung an
die intraorale Umgebung erlauben. Wenn wir das
Material gut kennen, kdnnen wir unsere kinstlerische

Abb. 22: Die fertigen Kronen bei der Anprobe. Das Gerlist
wurde mit der Pelletfarbe MT A2 gepresst. Man beachte
die stabile Dentinfarbe im unverblendeten Kérperbereich.
Dieser wurde lediglich bemalt. Trotz des betrachtlichen Vo-
lumens von 1,2 bis 1,8 mm ist nicht ansatzweise eine Ver-
grauung festzustellen. Der Inzisalbereich wurde nach dem
minimalen Schichtkonzept verblendet. Es ergibt sich ein
helles und freundliches Gesamterscheinungsbild, wobei sich
die Versorgung gleichzeitig harmonisch in das dunklere Um-
feld eingliedert.

Vision der sehr zahnahnlichen bis zahnidentischen Re-
stauration 6konomisch realisieren, mit wenigen, dafur
kraftigen Farben und dinnen Schichten.

Grundsatzlich gesehen, bringt mir in einem Fall wie
diesem der computergestitzte Ablauf schon ab dem
Modellieren darUber hinaus weitere wirtschaftliche
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Vorteile. Wie in der Industrie erreiche ich eine Arbeits-
teilung mit Kostenspareffekt. Es wird kein Know-how
im manuellen Aufwachsen benoétigt, diesen Schritt
Ubernehmen ein menschlicher Kollege mit Maussteu-
erung und die ,Kollegen” PC und Software. Durch
dieses Delegieren kann ich die Faden fir mehr Auftra-
ge in der Hand halten und brauche nur zu kontrollie-
ren, zu korrigieren und freizugeben. Das elektronische
Modellieren erfolgt nicht nur verfahrensbedingt ko-
stengunstiger, sondern auch schneller als das Auf-
wachsen auf dem physischen Modell. Besonders ist
hier auch das virtuelle Matching von Innen- und Au-
Benkontur zu nennen. Ein positiver Nebeneffekt liegt
in der Wiederholbarkeit der Wachserstellung auf blo-
Ben Knopfdruck hin far einen erneuten Pressvorgang,
sollte einmal eine Fehlpressung vorkommen. Im Ub-
rigen nutze ich personlich diese Funktion fir Kurse,
wenn 10 oder 12 Teilnehmer eine Arbeit erstellen.

Ich beobachte zudem, dass die Qualitat des gefrasten
Objekts hoher liegt als nach dem manuellen Aufwach-
sen. Z. B. finden sich keine Blaschen, das Werkstlck
ist homogener ... und folglich das Pressgerust besser,
die Geriste sind passgenauer. Als vorteilhaft sehe ich
es, dass der Rand etwas dicker gefrast als oft aufge-
wachst wird. Das beugt Fissuren oder Fehlstellen vor.
Ich brauche im Kontrollschritt die schon homogenen
Rander nur durch Gummieren etwas auszudinnen,
ein Schritt, der schnell getan ist.
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Celtra Press (DeguDent, heute Dentsply Sirona) ist
eine Glaskeramik, genauer: eine hochfeste Zirkoni-
umdioxid-verstarkte Lithium-Silikat-Keramik  (ZLS),
die sich als Press- und Uberpress-Variante neben die
frasbare Keramik Celtra Duo stellt. Aus Celtra Press
kénnen Veneers (auch okklusale und diinne) gefertigt
werden, auBerdem Inlays, Onlays, Einzelkronen im
Front- und Seitenzahnbereich sowie dreigliedrige Bru-
cken bis zum zweiten Pramolaren auf endstandigem
natlrlichem Stumpf oder Implantatpfeiler. Fur diesen
breiten Einsatzbereich und das minimierte Risiko fur
Randausbriiche auch bei diinnen Randern sorgt vor
allem die hohe Biegefestigkeit von gut 550 MPa (im
Dreipunkt-Biegeversuch ermittelt*).

Die Mikrostruktur mit im Glas vollstandig aufgeldstem
Zirkoniumdioxid und sehr kleinen Kristalliten in mittle-
ren Langen von 100, 500 und 1.400 nm ist nicht nur
flr eine besondere FlieBfahigkeit beim Pressen und
die spatere Bruchsicherheit mitverantwortlich, son-
dern vor allem auch fur die lichtoptischen Eigenschaf-
ten. Es kommt zu einem zahnahnlichen Gleichgewicht
zwischen Transluzenz und Opaleszenz, was schon
materialseits zu einer Anpassung an die umgebende
Zahnsubstanz fuhrt. Der monolithische Einsatz auch

Effiziente Presskeramik als Grundlage fiir asthetische Losungen

im Frontzahnbereich ist moglich, nur noch mit Mal-
farben-Charakterisierung. Hier gentigen 6 Malfarben,
um das Vita-Spektrum abzudecken. Im Cut-back-Ver-
fahren angewendet, reicht eine geringe Schichtstarke;
hierauf wurde die Schichtkeramik Celtra Ceram abge-
stimmt.

Insgesamt zeigt sich der Einsatz effizient und zeitspa-
rend. Dies beginnt beim Pressen — selbst bei dreiglied-
rigen Briicken ist meist nur ein Presskanal nétig — und
erstreckt sich bis zum Ausbetten. Da nur eine mini-
male Reaktionsschicht zur Einbettmasse hin entsteht,
entfallt der Atzschritt mit Flusssdure, es ist nur kurzes
Sandstrahlen nétig.

Zum abgestimmten Paket gehoren u. a. Modellier-
und Unterziehwachs, die Einbettmasse Celtra Press
Investment, die Schichtkeramik Celtra Ceram und
Malfarben (Dentsply Sirona Universal Stains). Fur die
einfache und schnelle Politur wurde das Schleif-Set
Celtra TwisTec entwickelt. Celtra Press-Objekte las-
sen sich auf dem Zirkoniumdioxid-Gerust volladhasiv,
selbstadhasiv oder auch mit Glasionomerzement be-
festigen.

* Versuche von DeguDent. Die Studie kann bei DeguDent
angefordert werden.
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