Herstellung einer Schauarbeit mit dem Authentic Presskeramiksystem
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Ein Beitrag von Ztm. Hans-Jurgen Joit, Disseldorf/Deutschland

Es begegnen einem immer wieder Menschen, deren Zahne — insbesondere aus der Sicht eines Zahntech-
nikers — eine ganz besondere Form, Farbe und Stellung aufweisen. Z&hne, an denen man gerne einmal
sein eigenes Kénnen und vor allem aber die Qualitdt und Anwendungsmadglichkeiten der verwendeten
Produkte messen mdchte. Einem solchen Menschen ist Ztm. Hans-Jlrgen Joit bereits vor Jahren begeg-
net. Dieser hat sogar einst im selben Labor gearbeitet. Nun hat Ztm Hans-Jurgen Joit aus diesem Men-
schen einen imaginaren Versorgungsfall fiir eine Frontzahnrekonstruktion gemacht und seine Fahigkeiten
als Zahntechniker im System der Authentic Presskeramik umgesetzt. Das Resultat dieses Fantasiefalls
mdchte er [hnen hiermit présentieren.

A Is ich mich vor sieben Jahren

elbststindig machte, bernahm
ich ein Labor, in dem ich bereits seit
2000 als Angestellter titig war. Ein La-
bor, in dem die qualitative Zahntechnik
immer im Vordergrund stand: Das La-
bor Bélte in Diisseldorf. Ein regelmafi-
ger Besucher in den Riumen des La-
bors war und ist Thomas Mehring, ein
ehemaliger Mitarbeiter Boltes, der mitt-
lerweile fiir die Firma Jensen arbeitet.
Als uns Thomas Mehring eines Tages auf
einen Kaffee besuchte, kam mir eine
Idee. Immer schon war mir sein mar-
kantes Licheln und die ausdrucksstarke
Zahnstellung aufgefallen (Abb. 1). Die-
se Zahnstellung sollte die Grundlage fir
eine Dokumentation tiber die Anwen-
Authentic
Presskeramik werden. Gedacht, gesagt,

dungsmoglichkeiten ~ der

getan — nachdem wir die Abformungen
seiner Zihne erhalten hatten, versah ich
die Gipszihne zunichst mit einer sau-
beren Priparation mit abgerundeter

Stufe. Hieriiber sollten sechs Presskera-
mikkronen angefertigt werden. Dabei
schaffte ich zwischen den Flichen im
koronalen Bereich weiche Uberginge,
um Spannungen in der Keramik zu ver-
meiden (Abb. 2). Anschliefend wurde
die Zahnfarbe bestimmt. Die Zihne
weisen einen wunderbaren, kontrastrei-
chen Ubergang mit einem Farbsprung
von den Eckzihnen zu den Lateralen
und von diesen zu den zentralen Inzisivi

auf (Abb. 3).

Durch meine Mitarbeiterin Sandra Doeb-
ler, ebenfalls eine ehemalige Kollegin von
Herrn Mehring, allerdings im Labor Ernst
Oidtmann, wurden unichst wurden die
Zahnformen aufgewachst (Abb. 4). Die
Abbildung 5 verdeutlicht, warum das
Aufwachsen vollanatomischer Formen
sowie das Schichten in Keramik oder
Kunststoff auf einem Modell ohne Zahn-
fleischanteil eine definierte Anpassung
an die Weichgewebesituation unmoglich
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machen. Die Fotografie vor hellem Hin-
tergrund lisst deutlich die weiffen Trian-
gel erkennen. Eine solche Aufnahme ist
eigentlich nichts anderes, als ein ,leben-
dig” gewordenes Fotonegativ. Bei einem
solchen wiirden ebenfalls die in der Rea-
litit dunklen Approximalriume (black
triangles) hell leuchten. Diese Freirdume
zwischen den Zihnen sind in der Regel
aus optischen Griinden nicht erwiinscht
und lassen sich vor einem hellen Hinter-
grund schnell erkennen und somit ent-
fernen.

Sehr wichtig fir die Funktion unserer
Restauration ist ebenfalls die Ausfor-
mung der Kronen im labial-zervikalen
Bereich. Hierfiir bilden die Konturen
der Alveolen und des Zahnfleisches
wichtige Anhaltspunkte. Wenn die Kro-
nen auf dem Modell entlang des Zahn-
fleischsaums geschliffen werden, schaf-
fen wir optimale Zusammenhinge und
die Kronenrinder (beziehungsweise
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Abb. 1 Der Grund flr diesen Beitrag:
Das markante Lacheln von Thomas
Mehring
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Abb. 8 Auswahl der Gerustfarbe am und mit dem ,Patien-

Tk

Abb. 2 Die Praparation wurde vom Zahntechniker ,nur* auf dem Gipsmodell

durchgefuhrt

ten“ — Sie muUssen wissen, Herr Mehring ist gelernter Zahn-

techniker

die umliegenden Gewebeanteile) blei-
ben linger erhalten. Elastische Zahn-
fleischmasken halte ich in diesem Zu-
sammenhang fiir Unsinn, da sie zum ei-
nen schwer zu modifizieren, nicht
eindeutig fixierbar sowie Dimensions-
getreu sind und zum anderen beim An-
passen der approximalen Anteile fe-
dern. Da wir in unserem Labor sowieso
immer ein ungesigtes Zweitmodell
zum Einschleifen der approximalen
Kontaktflichen herstellen, wiren ab-
nehmbare Zahnfleischmasken unnéti-
ger Arbeits- und Kostenaufwand.

Bei der Herstellung von Presskeramik-
kronen schlieffen wir die weif3en Trian-
gel — also die Approximalriume — be-
reits in Wachs (Abb. 6), um in Keramik
gezielter modellieren zu konnen und
das Aufpassen zu erleichtern. Die
Wachsmodellation wird dezent redu-
ziert (Abb. 7), um Platz fiir die Aufnah-
me von Schmelz- und Transpamassen
zu schaffen. Die ,Gertiste” werden ge-

mifl der Arbeitsanleitung im 45-Grad-
Winkel angestiftet (Abb. 8). Aufler fiir
den Modellguss benutzen wir fiir alles,
was in unserem Labor gegossen oder
gepresst wird, die Einbettmasse Star-
vest-Soft II, mit seit Jahren durchweg
definierten Ergebnissen. Die Abbildung
9 zeigt eine der reduzierten Kronen di-
rekt nach dem Aufpassen. Die Dentin-
kerne wurden von uns ausgearbeitet,
mit Malfarbenfliissigkeit  bestrichen
und auf das Modell gesetzt (Abb. 10
und 11). Bs ldsst sich bereits in dieser
Phase eine gewisse Tiefenwirkung erah-
nen. Fir alle Zihne haben wir soge-
nannte ,+“Rohlinge gewahlt, das heifit,
dass das Material eine Deckkraft von 50
Prozent aufweist. Die Eckzihne wurden
in B3+, die Lateralen in A3+ und die
Zentralen in A2+ vorbereitet (Abb. 12).
Die Inzisalteller legte ich mit den
Schmelzmassen SL 59 und 60 sowie
EN -2, -3 und -4 in Wechselschichtung
auf (Abb. 13). Der Ubergangsbereich
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Abb. 4 Wachsmodellation als Stillleben auf dem Sagemodell

zwischen Schmelz und Dentin wird mit
fluoreszierenden Intensivmassen wie
M-orange oder IOD 3,4 und S in asym-
metrischer Anordnung versehen (Abb.
14). Die weilliche M-violett-Masse
zieht sich vor allem auf den Lateralen in
Richtung zervikal. Die Abbildung 15
zeigt die dezent eingesetzten Intensiv-
massen im Detail. Des Weiteren kon-
nen Effekte aus Transparenzmassen,
wie Grau, Blau, Orange und weiflich
eingetriibte Opalmassen, aufgelegt wer-
den (Abb. 16).

Die Schichtung wird im inzisalen Be-
reich mit einer Wechselschichtung aus
Schmelz SL 59, 60 und En-Massen wei-
tergefihrt und zervikal Transpa orange
aufgetragen (Abb. 17 und 18). Hier und
dort kann diese Masse auch inzisal auf-
gebracht werden, je nach gewtinschtem
Effekt (Abb. 19). Nach und nach wird
die Schichtung dann mit Transpa- und
Opalmassen vervollstindigt (Abb. 20).
Im Gegensatz zum vollanatomischen
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Abb. 5 Mit einem hellen Hintergrund wird ersichtlich, dass Abb. 6 Die Modellation wurde an die Zahnfleischkontur an-
das Volumen der Zahne noch nicht stimmt — eine weile Tri- gepasst — daher sind ungesagte oder mit einer harten Zahn-
angel ist zu erkennen fleischmaske versehene Kontrollmodelle unverzichtbar

Abb. 7 Die vollanatomischen Wachsmodellationen wurden nur leicht reduziert und ... Abb. 8 ... anschlieBend gemaR den
Herstellerangaben angestiftet

o
-
Abb. 9 Eine der reduzierten Gerlste Abb. 10 und 11 Die GerUste wurden nach dem Ausarbeiten mit Malfarbenflissig- -
auf dem Sagestumpf. AuBerordentlich keit befeuchtet. Sie weisen bereits in dieser Phase eine lebendige Tiefenwirkung auf
prazise

Abb. 12 Von distal nach mesial steigt der Helligkeitsgrad der gewahlten Zahnfarbe (der Presspellets flr den Dentinkern)
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Abb. 14 Der Ubergangsbereich wurde mit den fluoreszieren-
den Intensivmassen wie M-orange oder 10D 3, 4 und 5 exakt
herausgearbeitet und ...

Der Inzisalteller wird aufgelegt. Hierfir kommen die
assen SL 59 und 60 sowie EN -2, -3 und -4 in
chichtung zum Einsatz

b. 15 ... die Effekte an den richtigen
llen positioniert. Asymmetrie ist hier-
das Zauberwort — rufen Sie sich die
-Situation ins Bewusstsein

Abb. 16 Transparente Trennschichten aus sorgen fUr den Lichtfluss in der Restau-
ration

_ \ !

Abb. 17 Das Ganze wird mit Schneide abgedeckt Abb. 18 Zervikal wird Transpa orange aufgetragen, um dann
die Schichtung ...

Abb. 19 ... mit Transpa- und Opalmassen zu vervollstandigen
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Abb. 20 Let it flow!

Abb. 21 Die Form wird nur gering wenig Uberschichtet. Der gepresste Dentinkern
reduziert das Volumen der geschichteten Keramik auf ein Minimum

e B J

.

Abb. 22 Von Palatinal bleibt die Starke des GerUsts erhalten. Warum hier unnétige Schwachstellen einbauen?

noch nicht verdichtet

Keramikschichten, ist es bei dieser
Technik nicht notwendig, die Form
stark vergrofert zu dimensionieren, da
der Materialschrumpf wesentlich gerin-
ger ausfallt. Das spart Zeit und Material.
Zudem hilt sich die bei der Schrump-
fung entstehende Spannung zwischen
Schichtkeramik und Geriist in Grenzen
(Abb. 21). Die Palatinalflichen belassen
wir vollanatomisch in Presskeramik. So

LU

Abb. 23 und 24 Hier sind die Strukturen der Keramikmasse

Abb. 25 und 26 Leicht geriffelt wirkt bereits die ungebrannte

Masse gleich viel homogener

hat das Geriist mehr Stabilitit (Abb.
22). Wenn man mag, kann man hier
problemlos noch die eine oder andere
Leiste nachtriglich aufbringen. Schon
im ungebrannten Zustand ist ein deutli-
cher Unterschied zwischen der nicht
verdichteten und leicht verdichteten
Keramikoberfliche zu erkennen (Abb.
23 bis 26). Nach dem ersten Brand
kann man an den auf dem Modell auf-
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gepassten Restaurationen bereits erken-
nen, dass die Grundform der Kronen
bereits in die richtige Richtung geht
und gewisse Charakteristika, wie ein ab-
gesetzter Zahnhals, konnen nun schon
herausgearbeitet werden (Abb. 27). Auf
der Abbildung 28 ist die Restauration
nach dem ersten Ausarbeiten und mit
Glasurfissigkeit bestrichen zu sehen

(Abb.28).



Abb. 27 Nach dem ersten Brand kénnen die Grundmerkma-

le herausgearbeitet werden

Abb. 30 Der Silversurfer wacht Uber die Brandflihrung

Mit der zweiten Schichtung kénnen die
Formen noch etwas deutlicher heraus-
gearbeitet werden (Abb. 29). In der
Hauptsache verwenden wir hierfir
Opal- und Transpamassen, jedoch kon-
nen auch — je nach Belieben — Effekte
durch Intensivmassen oder Mischun-
gen mit diesen erzielt werden.

TECHNIK dd

Abb. 28 Die mit Glasurflissigkeit benetzten Kronen vor dem
zweiten Schichtgang

Abb. 31 Die gebrannten Kronen, direkt nach dem Aufpassen

auf dem Modell. Viel muss hier nicht mehr nachgearbeitet

werden

Der Silversurfer, den wir auf unserem
Press-i-denten angebracht haben, wacht
tber die Brandfihrung, damit auch ja
nichts schief geht (Abb. 30). Nach dem
Korrekturbrand wurden die Kronen auf
das Modell aufgepasst (Abb. 31). Die
Grundform steht und es miissen nur
noch die Leistenfithrung und die Fein-
heiten eingeschliffen werden (Abb. 32).
Man kann sich an dieser Stelle bereits
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vorstellen, dass der ibermifige Einsatz
von Schleifkérpern nicht notig sein
wird. So gelangen wir erfolgreich und
ohne Umwege ins Ziel.

Die nach dem Glanzbrand manuell aus-
polierten Kronen wurden auf einen
Kunststoffsockel montiert (Abb. 33). Da-
bei bietet sich dem Betrachter eine zarte,
abwechslungsreiche Farbgestaltung, ge-
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Abb. 32 Nun mussen lediglich die Leisten und Konkavitaten herausgearbeitet werden

Abb. 33 Die fertigen, in Kunststoff gefassten Kronen

Abb. 35 Es bietet sich an, die Kunststoffbasis zu individuali- Abb. 34 Dem Betrachter eréffnen sich elegante Linienflh-
sieren. Warum sollte dieser verwehrt bleiben, was der Kera- rungen und hauchzarte Effekte
mik zuteil geworden ist?

paart mit einer markanten Zahnform und Produktliste

-stellung sowie einer ausdrucksvollen
Schneidekantenfihrung. Von leicht late- Produkt Name Hersteller/Vertrieb
ral betrachtet wird die elegante Linien-

. ) . o Presskeramik Authentic Ceramay/Jensen
fihrung sichtbar; die mit der riumlichen Einbettmasse Starvest-Soft Il Weber
Farbtiefe durch die Transparenz des Ge- Pressofen Press-i-dent Wieland Dental + Technik
riistwerkstoffs harmoniert ( Abb. 3 4). Die Prothesenkunststoff Futuragen Schiitz Dental
. 8 Kaltpolymerisat
weit geschlossenen Interdentalriume  pyjver zum Einfarben Aesthetic Intensiv Candulor
und das vor Gesundheit strotzende Paro- von Prothesenkunststoffen  Colors
dont lassen das Zahntechniker-Herz ho- Lichthartendes Ceramage Gum Shofu
Gum-Sortiment Colors

her schlagen.
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Abb. 36

Eine konsequent aus-
polierte, doch lebhaf-
te Oberflachenstruk-
tur — auf Stippelun-
gen verzichten wir
aus Erfahrung

Abb. 37 und 38

Die farbliche und
raumliche Gestaltung
ist uns bei dieser
Restauration offen-
sichtlich gut gelungen

Zur Person

Apropos Parodont — die zahnfleischfar-
benen Anteile dieser Schauarbeit sind
aus Futuragen hergestellt (Abb. 35).
Die Farbunterschiede erzeugen wir, in-
dem wir diesem Material die roten und
weiflen Aesthetic Intensiv Color Pulver
untermischen. Des Weiteren haben wir
hierbei das lichthirtende Ceramage
Gum-Sortiment getestet. Eine Oberfli-

chengestaltung mit einer Stippelung,
wie sie bei natiirlichem Gewebe vor-
kommt, halten wir fiir kontraindiziert,
da die Reinigungsmechanismen natiir-
licher Schleimhiute nicht mit denen
von Kunststoffen zu vergleichen sind
(Abb. 36). Deshalb schaffen wir eine
ausgeprigte Oberflichenstruktur, die
jedoch immer konsequent auspoliert
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wird. Dadurch wird sie resistent gegen
Ablagerungen und lasst sich zudem
leichter Reinigen. Das Ergebnis offen-
bart ein gelungenes Zusammenspiel der
roten und weiflen Asthetik sowie der
riumlichen Gestaltung, auf die wir
durchaus stolz sein konnen (Abb. 37
und 38). e

Ztm. Hans-Jurgen Joit beendete 1988 seine Ausbildung zum Zahntechniker im Labor Roger Roland Negele in Duisburg.
Nach seinem Abschluss sammelte er branchenfremde Erfahrungen als Goldschmied, Musiker und im Messebau. Von
1989 bis 1995 kehrte er zunachst aushilfsweise bei der Kent Tessmer Zahntechnik in Duisburg zurlick zu seinen berufli-

chen Wurzeln, um schlieBlich im Labor des Asthetik-Kuinstlers Wilhelm-Friedrich Otto in Duisseldorf wieder voll einzustei-
gen. Ab 1996 sammelte er die nachsten drei Jahre Erfahrungen am Patienten als Praxistechniker bei Dr. Vukasin Djuric in
Dusseldorf. AnschlieBend arbeitete er beim Disseldorfer Gnatologie- und Gusstechnikspezialisten Dieter Bolte und legte
wahrend dieser Zeit die externe Meisterpriifung in Disseldorf ab. Seit 2002 fiihrt er das Labor von Dieter Bolte selbststan-
dig unter dem Namen Linie Diisseldorf Dental weiter. Ztm. Hans-Juirgen Joit absolvierte verschiedene Fortbildungen unter
anderem bei Klaus Muterthies, Enrico Steger, Willi Geller, Thilo Vock, Andreas Nolte sowie Jirg Stuck und ist seit 2005
selbst als Referent fiir keramische Schichttechniken téatig.

Kontaktadresse

Ztm. Hans-Jurgen Joit  KaiserstraBe 30a ® 40479 Dusseldorf ® Fon +49 211 404069 e Fax +49 9978343
www.linie-duesseldorf.de
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