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Rekonstruktion zweier Frontzahne nach einem traumatischen Vorfall

Deep Lignt
\Vovement

Ein Beitrag von Ztm. Hans-Jirgen Joit, Dusseldorf/Deutschland

Keramische Kronen mit Tiefenwirkung beziehen die Farbwirkung des darunter liegenden Zahns mit ein. Oh-
ne die Anschaffung teurer Gerate ist es moglich, die lichtoptische Wirkung natirlicher Zahne in Zahnkera-
mik nachzubilden. Die einzigen Voraussetzungen hierfir sind die handwerklichen Féahigkeiten des Techni-
kers, feuerfestes Stumpfmaterial und ein Keramiksystem mit gut aufeinander abgestimmten Massen. An-
hand des folgenden Patientenfalls demonstriert Ztm. Hans-Jirgen Joit, wie durch die Nutzung der
Biosubstanz eine naturnahe Restauration gefertigt werden kann, die selbst bei unterschiedlichem Lichtein-

fall nicht zu entlarven ist.

m eine zahntechnische Restaura-
Ution herzustellen, die von natiirli-
cher Zahnsubstanz nicht zu unterschei-
den ist, muss man eigentlich nicht viel
tun. Wenn man ein Keramikmaterial
zur Verfiigung hat, dass eine verlssliche
Farbtreue aufweist, liegt die Schwierig-
keit in der Herstellung eigentlich nur
noch an dem Attribut, das fiirr mich als
Zahntechniker den entscheidenden
Schritt zur Natiirlichkeit bedeutet: die
Zahnform.

Die weiche und doch markante Form
natiirlicher Zihne zu kopieren ist ein
Waunsch, der Vielfalt bedeutet. Vielfalt
in der Verschiedenheit der Zihne ver-
schiedener Menschen und — im Makro-
bereich betrachtet — in der Form jedes
einzelnen Zahns. Der folgende Beitrag
soll einen Fall beschreiben, in dem ich
bewusst die einfache Gestaltung des
vorhandenen lateralen Schneidezahns
in die Gestaltung der Kronen tbertra-
gen habe. Mein Ziel war es, auf die sonst
tbliche, zur Uniform neigende, manch-
mal leicht iibertriebene Charakterisie-

rung von Form- und Oberflichenmerk-
malen zu verzichten und mich von der
Schlichtheit leiten zu lassen.

Die Abbildung 1 zeigt die besonders
hiibsche Patientin bei ihrem ersten Be-
such in meinem Labor. Die junge Frau
war bei einem Grof8konzert auf dem
Weg zur Toilette tberfallen worden. Da
sie sich mit aller Macht wehrte, schlug
ihr der Angreifer einen Frontzahn ein.
Dennoch gelang es ihr, den Titer zu
vertreiben. Bei unserem ersten Termin
stand sie immer noch unter Schock,
war verzweifelt und lief8 sich nur un-
gern fotografieren. Auf dem ersten Bild
ist zu sehen, wie sie automatisch ihre
stirker betroffene rechte Seite von der
Kamera abwendet. Das rechte Auge ist
leicht zusammengekniffen und legt
Zeugnis ab iiber den Schmerz, den sie
nach wie vor erleidet.

Zahn 12 ist durch einen Schlag abge-
brochen, Zahn 11 mit einer alten Me-
tallkeramikkrone versorgt und Zahn 21
inzisal verkiirzt. (Abb. 2). Die Verkiir-
zung scheint durch einen Schlag verur-
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sacht worden zu sein. Der Zahn ist in je-
dem Fall durch unphysiologische Ein-
wirkung der Unterkieferfront im Vor-
feld geschwacht worden.

Wie auf der Abbildung 3 gut zu erkennen
ist, war der Zahn 12 bis tiefin die Wurzel
abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt war
ich iiber die Brutalitit des Geschehenen
zutiefst entsetzt. Schliefilich lassen die in
Mitleidenschaft gezogenen Zihne nurim
Ansatz erahnen, welchen seelischen Scha-
den die junge Frau erlitten hat. Man kann
sich vorstellen, wie sehr ich mir an dieser
Stelle wiinschte, dem Verursacher dieser
Verletzung  gegeniiberzustehen. Dieser
Fall war also vom allerersten Moment an
stark emotional beeinflusst. Mir war klar,
dass diese Versorgung weit mehr war, als
Prothetik im technischen Sinne. Ich woll-
te der Patientin auch ein Stiick ihres Glau-
bens wiedergeben.

Der Diisseldorfer Zahnarzt Dr. Andreas
Hinz hat den abgebrochenen Lateralen
so aufgebaut, dass die Gingiva sich vol-
lig reaktionsfrei darstellte und mir fur
unseren Fall eine Priparation allererster
Giite geliefert (Abb. 4).

Kategorie

e produktbezogener
Fachbeitrag

Indizes:

o Feuerfeste
Stlimpfe

e Schneidemassen-
Wechselschichtung

* \eneer

¢ \ollkeramikkronen



Abb. 1 Die junge Patientin mit ihrer fri-
schen Verletzung im Labor

Abb. 3 Der laterale Schneidezahn ist bis tief in die Wurzel
abgesplittert. Zahn 11 ist mit einer alten VMK-Krone versorgt

Die Zihne 12 und 11 sind zur Aufnahme
von Vollkeramikkronen prapariert wor-
den. Zahn 21 soll mit einem Veneer ver-
sorgt werden. Die beiden Kronenpripa-
rationen weisen ausgepragte Stufen auf
(Abb. ), die Veneerpriparation definier-
te Rander und weiche, abgerundete Kan-
ten. Dies ist von wesentlicher Bedeutung
fiir die Passung und das Handling des
Keramikveneers.

Nachdem ich die Sigestiimpfe basal ko-
nisch beschliffen habe, fertige ich eine
Silikonfassung fiir die Aufnahme der
feuerfesten Duplikatstimpfe (Abb. 6).
Die Priparationsgrenzen der feuerfes-
ten Stiimpfe kennzeichne ich mit einem
hitzebestindigen Marker, damit ich
mich spater beim Zuriickschleifen der
Keramik orientieren kann, wo der
Randbereich liegt. Die Stiimpfe werden
mit Transpa Clear in sehr feuchter Kon-
sistenz ganz dinn beschickt, wodurch
der Marker in seiner Position fixiert
wird. Dies ist der so genannte Con-
nectorbrand, wobei ich nicht glaube,
dass dieser die Keramik davon abhalten

Abb. 2 Zahn 12 wurde herausgeschlagen, an 21 ist die Inzisalkante abgebrochen

kann, sich durch die Schrumpfung ab-
zuheben. Ich sehe diese Schicht eher als
Isolierung gegen den ungleichmifigen
Abzug von Modellierflisssigkeit. Eine
Keramik wird einfach schoner, wenn
die Feuchtigkeit gleichmaBig und lang-
sam schwindet. Zunichst lege ich einen
Walst aus Antagon Interaction Dentin-
masse der Farbe A2 auf den Rand der
Kronenpriparation, da sich die Kera-
mik in diesem Bereich aufgrund der
Schrumpfung gerne vom Rand ablést
(Abb. 7). Die Inzisalkanten werden mit
Opakdentin abgedeckt und verlingert,
um den Ubergang zwischen Zahn und
Krone lichtoptisch diffus zu gestalten.
Diese Schichtung brenne ich zunichst,
um eine stabile Basis fiir mein weiteres
Vorgehen zu bekommen (Abb. 8).

Da die aufgebrachten Massen beim Ve-
neer und der Krone aufgrund des aufge-
tragenen  Volumens unterschiedlich
schrumpfen, schichte ich zunichst die
Dentinkerne der Kronen, um ihnliche
Ausgangssituationen fir die erginzende
Schichtung zu schaffen (Abb. 9). Nach
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Abb. 4 Die saubere Praparation von Dr. Andreas Hinz

dem Brand zeigt sich, dass dies die rich-
tige Vorgehensweise war, denn das Kor-
perdendin hat sich trotz formlicher
Uberschichtung im Vergleich zum Ve-
neer reduziert (Abb. 10).

An dieser Stelle sei gesagt: Mich interes-
siert nicht die Anzahl der Schritte, son-
dern einzig und allein das Ergebnis. Eine
Krone in nur einem Brand herzustellen,
das ist keine Kunst. Einen Zahn so zu ko-
pieren, dass man der Natur zumindest
ganz nahe kommt, das macht Spaf}! Die
Anzahl der Brinde ist von daher unbe-
deutend.

Nachdem ich die Stimpfe in Aqua dest
gewissert habe, verdichte ich das frisch
aufgetragene Dentin in den Randberei-
chen mit dem Ceramosonic Condenser,
um auch die kleinsten ,Porosititen zu
schlieBen (Abb. 11). Im Anschluss
schichte ich nochmals Dentin auf, um
fir die weiterfithrende Schichtung die
gleiche Ausgangsgrofle wie das Veneer
zu erreichen. Nun beginne ich mit dem
Aufbau der Veneerschichtung (Abb. 12).
Auch hier lege ich zunichst einen Wulst
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Abb. 5 Ausgepragte Stufen und abgerundete Kanten

Abb. 6 Die feuerfesten Duplikatstimpfe werden in Silikon gefasst

Abb. 7 Zur Kontrolle der
Schrumpfung wird ein Wulst
aus Dentin angelegt und die
Schneide kaschiert

Abb. 8 Bevor es weiter-
geht, fixieren wir die Wlste
in einem Brand

aufgetragen

Abb. 9 Das Dentin wird et-
was groBer dimensioniert

Abb. 10 Nach dem Brand
ist der Dentinkern unter-
konturiert

Abb. 11 Mit dem Ceramic
Condenser méchte ich die
Keramik in die kleinsten
Winkel bekommen

Abb. 12 Als Richtwert
dient zun&chst eine Stabili-
sierungsschicht Keramik
auf dem Veneerstumpf

zur Schrumpfungskontrolle an und de-
cke den inzisalen Bereich mit Opak-
dentin, beziehungsweise einer Dentin-
mischung ab. Nach dem Brand weisen al-
le Segmente die gleiche
Ausgangsdimension auf (Abb.13). In der
weiterfiihrenden Schichtung konzentrie-
re ich mich daher auf die Zuordnung von
Dentin- und Schmelzmassen und die
raumliche Gestaltung der Versorgung,
ohne die unterschiedliche Schrumpfung
beriicksichtigen zu miissen. Anschlie-
Bend wird das Kérperdentin aufgetragen
(Abb. 14). Den Veneerstumpf habe ich
labial mit einem roten Andreaskreuz

Abb. 13 Die Dentinkerne
der Kronen sind in der
GroBe angeglichen

markiert, um die Deckkraft der Schich-
tung beurteilen zu kénnen. Erst wenn die
Farbe nicht mehr zu sehen ist, ist die
Schichtung abgeschlossen.

Die Dentinschichtung wird inzisal mit
dezentesten Effekten und einer Schnei-
demassen-Wechselschichtung  versehen
(Abb.15). Um die tatsichliche Linge der
Kronen in keinem Fall zu unterschreiten,
sollte man darauf achten, etwas mehr
tber die eigentliche Linge zu schichten.
Denn das Verlingern von Kronen ist im
Nachhinein oft sehr schwierig. Die Abbil-
dung 16 zeigt die Komplettierung der
Schichtung durch den Auftrag von
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Abb. 14 Die Stimpfe sol-
len komplett von Dentin-
masse bedeckt werden

Abb. 15 Der Inzisalteller
wird mit zarten Effekten
und einer Wechselschich-
tung aus Schmelzmassen
versehen

Abb. 16 Komplettierung
der Form mit Schmelz-und
Transpamassen

Schneide- und Transpamassen.

Das weitere Vorgehen gestaltet sich wie
in der Sintertechnik iiblich: Kontakte
einschleifen, Form ausarbeiten, Glanz-
brand, Politur, Ausstrahlen, Aufpassen.
Hierbei sei erwihnt, dass wir unsere
Stampfe vor dem Duplieren selten aus-
blocken. Das ist nattirlich praparations-
abhingig. In diesem Fall musste jedoch
gar nicht ausgeblockt und so gut wie
nicht aufgepasst werden. Dank der sau-
beren Priparation und unserem Inlay-
Investment erhalten wir ziigig eine
exakt sitzende Restauration. Vor dem
Glanzbrand kam die Patientin zum Ab-



Der allererste Blick in den Spiegel und ein zaghaftes L&cheln
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Abb. 18 Das Spiegelbild lasst uns am Glick der Patientin teilhaben

Abb. 19 Die keramischen Restaurationen zeigen sich in situ schlicht und

Abb. 21 Mit Lipgloss eingerahmte Zahne, bereit zum Fotoshooting

gleich ins Labor. Dort habe ich die Res-
tauration mit ihr zusammen fertig ge-
stellt.

Kurze Zeit spater sollte die Arbeit einge-
setzt werden. Ich begab mich in die wun-
derschon zeitlos gestaltete Praxis von Dr:
Andreas Hinz, um diesen Moment foto-
grafisch zu dokumentieren (Abb. 17). Es
war ein schéner Sommertag in der Diis-
seldorfer Altstadt. Unsere Patientin hatte
so viel Leid erfahren. Wir fithrten sie auf
die Terrasse und reichten ihr einen Spie-
gel — und erlebten einen dieser wunder-
baren Momente, in denen die Zeit still-
zustehen scheint (Abb. 18).

Abb. 22 Die Kronen erhalten ihre Wirkung durch Reduktion

Das Spiegelbild offenbart das erste zag-
hafte Licheln und die absolute Begeis-
terung in ihren Augen und — oh Sinnes-
tiefe — unsere Spiegelneuronen lassen
uns an diesem, ihrem intimen Erlebnis
teilhaben. Das Gliick der Patientin ist in
diesem Moment auch das unsere und
kaum zu iibersehen.

Die in situ verklebten Keramikteile
(Abb. 19) lassen eine schlichte Formge-
bung ohne aufdringliche Effekte erken-
nen, die auf das Wesentliche reduziert
ist. Die Farbe passt gut zu den natiirli-
chen Nachbarzihnen. Die menschlich
hergestellten Zihne sind vom Naturpro-

dukt Zahn kaum zu unterscheiden
(Abb. 20). In der anschlieRenden Foto-
session beobachtete ich noch einiges,
was den Stellenwert unseres Tuns ver-
deutlicht. Die Patientin war zu mir ins
Labor gekommen, um sich fotografieren
zu lassen. Zunichst einmal legte sie fri-
schen Lipgloss auf und wir machten ei-
nige Bilder von ihren Zihnen und ihrem
Mund, um die Leichtigkeit und die
Schlichtheit der Kronen in ihrem natiir-
lichen Umfeld zu bewundern (Abb. 21
und 22). Als die Mundfotos abgeschlos-
sen waren, ging ich dazu wber, die Pa-
tientin zu portraitieren. Hier vollzog
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Abb. 24
waren der

ersten Potraitbilder
ngen Dame noch ein
enehm ...

.

Abb. 25 ... doch
lockerer zu werden

nn begann sie,

j#

N

|

Abb. 27 Voller Stolz blickt die junge
Frau in die Kamera ...

sich nun ein Wandel in ihrem Verhalten.
Es war ihr zunichst ein bisschen unan-
genehm (Abb. 23). Sie war es nicht ge-
wohnt, in dieser Weise fotografiert zu
werden und wollte der Kamera nicht so
richtig ihre Freude zeigen. Als ich dann
sagte: JLach! Freu Dich iiber Deine
schonen Zihne! Lach, Kind der Liebe
und des Gliicks® wurde sie immer lo-
ckerer und nach einiger Zeit begann sie
sogar, mit der Kamera zu flirten. Sie
lachte und ihr glockenhelles Lachen
petlte von den Winden meines
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helles Lachen von den

mbors ab

Abb. 28 ... ihre Kronen sehen aus%e
natUrliche, schéne Zéhne

wie die Strahlen /enn man
es nicht besser weif}, wird man bei ihr
keine kiinstlichen Zihne vermuten
(Abb. 23 bis 28).

Die Bilder 29 bis 32 zeigen, wie sie im-
mer selbstbewusster mit der Kamera
kokettierte. Keines dieser Bilder offen-
bart auch nur ansatzweise eine Storung
der Harmonie durch Zahnkeramik. Es
war immer noch Sommer, die So
schien unentwegt und es ergaben sich
in der Folge noch einige Bilder, die
mich personlich tief beeindruckt haben.

Abb.

Auf der Suche nach fotografischer Ab-
wechslung bat ich die Patientin zum
Fenster und im Spiel zwischen Licht
und Schatten wirkte die Farbe ihrer
Kronen aus der Tiefe (Abb. 33). Die
Keramik war Zahn geworden und unter
keinen Umstinden hob sich die licht-
optische Wirkung der Kronen von den

gewachsenen Zihnen ab (Abb. 34).

Das Sonnenlicht kreiste tiefin der Kera-
mik und verlieh ihr Leben. In diesem

Moment prigte sich in mir ein Begriff
e e
Deep Light Movement.

it ein paar Gitarren im Hintergrund ..
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m- unge Frau wurde im-
ockerer und lachte-offen in
da bjektiv .. g

Abb. 30 ... begann sie schlieBli
g nera zu fliten |

el ™

Abb. 33
Im Wechsel-
spiel zwi-
schen Licht
und Schatten
wirken die
Kronen aus
der Tiefe

Abb. 34
Deep Light
Movement ...

Produktliste

Produkt Name Hersteller/Vertrieb

Keramik Antagon Interaction Elephant Dental
Stumpfmasse Inlay Investment Elephant Dental
Ultraschallverdichter Ceramosonic Condenser Shofu Dental
Polierpaste Fegupol Feguramed

Zur Person

Ztm. Hans-Jurgen Joit beendete 1988 seine Ausbildung zum Zahntechniker im Labor Roger Roland Negele in Duisburg.
Nach seinem Abschluss sammelte er branchenfremde Erfahrungen als Goldschmied, Musiker und im Messebau. Von
1989 bis 1995 kehrte er zunéchst aushilfsweise bei der Kent Tessmer Zahntechnik in Duisburg zuriick zu seinen berufli-
chen Wurzeln, um schlieBlich im Labor des Asthetik-Kiinstlers Wilhelm-Friedrich Otto in Diisseldorf wieder voll einzustei-
gen. Ab 1996 sammelte er die nachsten drei Jahre Erfahrungen am Patienten als Praxistechniker bei Dr. Vukasin Djuric in
Dusseldorf. AnschlieBend arbeitete er beim Disseldorfer Gnatologie- und Gusstechnikspezialisten Dieter Bolte und legte
wahrend dieser Zeit die externe Meisterpriifung in Diisseldorf ab. Seit 2002 fiihrt er das Labor von Dieter Bélte selbststan-
dig unter dem Namen Linie Dusseldorf Dental weiter. Ztm. Hans-Juirgen Joit absolvierte verschiedene Fortbildungen unter
anderem bei Klaus Muterthies, Enrico Steger, Willi Geller, Thilo Vock, Andreas Nolte sowie Jirg Stuck und ist seit 2005
selbst als Referent fur keramische Schichttechniken tatig.

Kontaktadresse

Ztm. Hans-Jurgen Joit ® KaiserstraBe 30a ® 40479 Dusseldorf ® Fon +49 211 404069 e Fax +49 9978343
www.linie-duesseldorf.de
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