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Zirkonoxid verstarktes Lithium-Silikat:
Mit weniger Aufwand zur gewiinschten

Asthetik?

Doch welcher Vorteil wiirde einen Zahntechni-
ker dazu veranlassen, sich langfristig umzustellen? Zur
Beantwortung dieser Frage lohnt es sich zunéchst, die
bewihrten Werkstoffe und ihre Eigenschaften einmal
genauer zu betrachten.

Beginnen wir mit Zirkoniumdioxid, das sich als
Geristmaterial in den letzten Jahrzehnten klinisch
bewihrt hat. Es eignet sich fiir eine Vielzahl an Indi-
kationen von Kronen und Briicken bis hin zu kom-
plexen implantatgetragenen Strukturen. Dabei bieten
sich unterschiedlichste Gestaltungsmoglichkeiten, um
ein natiirliches Ergebnis zu erzielen. Je hoher der ds-
thetische Anspruch, desto aufwendiger wird jedoch
der Herstellungsprozess. Denn die besten Resultate
werden durch eine individuelle, manuelle Verblen-
dung mit Schichtkeramik erreicht, wie das folgende
Beispiel zeigt (Abb. | bis 4).

Ahnlich verhilt es sich mit Lithiumdisilikat: Es ist
hervorragend fiir Einzelzahnrestaurationen und Kle-

bebriicken geeignet, erfordert jedoch je nach asthe-

tischem Anspruch ebenfalls einen hohen Aufwand bei
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Abb. 1: Einsatz einer aufwendigen Schichttechnik ...

Abb. 2: ... zur Verblendung von Kronen mit Geriist aus
Zirkoniumdioxid ...

Abb. 3: ... im Frontzahnbereich.
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der Herstellung. Bei der manuellen Schichtung von Si-
likatkeramik fiir die Fertigung von Veneers trifft dies
ebenfalls zu (Abb. 5).
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Abb. 5: Frontzahnveneers aus Silikatkeramik.

Wiinschenswert und mit Sicherheit eine Um-
stellung wert wire also ein Werkstoff, mit dem sich
vergleichbare Resultate erzielen lassen wie mit den
erwdhnten Materialien, wahrend der Aufwand bei
der Fertigung reduziert wird.

Vielversprechend wirkt diesbeziiglich der neu-
artige Werkstoff Zirkonoxid verstirktes Lithium-
Silikat (ZLS), der von DENTSPLY / DeguDent unter
dem Namen CELTRA offeriert wird. Das Material
ist fir den CAD/CAM-Einsatz in den Ausfiihrungen
CELTRA DUO fiir das CEREC-System (Sirona
Dental, A-Salzburg) und CELTRA CADf fiir die
Nassschleifeinheit Brain MC XL (DeguDent) ver-
fligbar. Der Hersteller wirbt mit sehr guten lichtop-
tischen und mechanischen Eigenschaften, sowie der
Flexibilitat und Schnelligkeit im CAD/CAM-Prozess.
Diese Faktoren veranlassten mich dazu, den Werk-
stoff einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
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Derzeit ist das ZLS fiir die Herstellung von Kro-
nen, Teilkronen, Inlays, Onlays und Veneers freigege-
ben (Abb. 6). Weitere Indikationen befinden sich in
der Vorbereitung.
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Abb. 6: Fiir ZLS aktuell freigegebene Indikationen.

CELTRA besteht laut Hersteller aus einem ho-
hen Glasanteil mit atomar geléstem Zirkoniumdio-
xid sowie aus Lithium-Silikat-Kristalliten mit einer
GroBe von 500 bis 700 nm. DeguDent gibt an, der
Anteil an Zirkoniumdioxid liege bei 10 % und stelle
eine hohe Festigkeit des Werkstoffs sicher. Die aus-
gebildeten Lithium-Silikat-Kristallite seien u. a. dank
des die Keimbildung in der Kristallphase unterstiit-
zenden Zirkoniumdioxids vier- bis achtmal kleiner
als die von Lithiumdisilikat (2.000 bis 4.000 nm)
(Abb. 7). Aus diesem Zusammenhang resultierte
eine sehr feine und neuartige Mikrostruktur, welche
sich in Kombination mit dem hohen Glasanteil nicht
nur giinstig auf die lichtoptischen Eigenschaften des
Werkstoffs auswirke. Auch die mechanischen Eigen-
schaften wiirden positiv beeinflusst, sodass z. B. eine
hohe Biegefestigkeit, hohe Kantenstabilitit und gute
Polierbarkeit der gefertigten Restaurationen erzielt
werde.
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Abb. 7: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von
geschliffenem Lithiumdisilikat (links) und Lithium-Silikat
(CELTRA).



Mechanische Eigenschaften

Eine ausreichende Kantenstabilitit wird bei
CELTRA selbst bei einer Wandstirke von 200 ym
noch erreicht, wahrend bei anderen glaskeramischen
Werkstoffen bei dieser Stirke bereits Materialaus-
briiche im Randbereich zu beobachten sind (Abb. 8).

Abb. 8: Kantenstabilitdt unterschiedlicher keramischer
Dentalwerkstoffe.

Besonders erwidhnenswert ist auBerdem, dass
CELTRA mit einer initialen Festigkeit von 420 MPa hohe
Festigkeitsreserven im Alterungsprozess besitzt. So
zeigt eine Untersuchung (Kausimulation) der Universi-
at Heidelberg, dass CELTRA auch im Alterungsprozess
sein hohes Festigkeitsniveau behilt. Fiir Keramiken ty-
pisch ist hingegen ein durch den Alterungsprozess her-
vorgerufener Festigkeitsverlust (Abb. 9).

Optische Eigenschaften
Hinsichtlich der lichtoptischen Eigenschaften

eines Materials ist meines Erachtens die Fluores-
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Abb. 9: Der Alterungsprozess fiihrt bei zirkonverstarkter Lithiumsilikat-
Keramik zu einer erhéhten Festigkeit.

zenz von besonderer Bedeutung: Um eine natiirli-
che Wirkung zu erzeugen, sollte der fluoreszierende
Effekt wie bei natiirlichen Zihnen an die Helligkeit
angepasst sein und dementsprechend verlaufen. Ein
Vergleich bewihrter Keramiken zeigt, dass die Fluo-
reszenz bei verschiedenen Systemen unterschiedlich
ausgepragt ist: Creation Press (Creation Willi Geller,
A-Meiningen) zeigt einen Helligkeits- und Fluores-
zenzverlauf, wihrend Authentic (Ceramay, D-Neu-
Ulm) unter Schwarzlicht sehr stark fluoreszierend
erscheint und kein Unterschied hinsichtlich der Hel-
ligkeit erkennbar ist. IPS e.max LT (Ivoclar Vivadent,
FL-Schaan) weist keine Fluoreszenz auf (Abb. 10 bis
12).

Ein Test, der im eigenen Labor durchgefiihrt
wurde, zeigt, dass die neue Zirkonoxid verstarkte
Lithium-Silikat-Keramik ebenfalls den gewiinsch-
ten, an die Helligkeit angepassten fluoreszierenden
Effekt bietet (Abb. |3). Diese Eigenschaft sorgt in
Kombination mit einer hohen Lichtleitfihigkeit und

Farb-Adaption sowie einer deutlichen Opaleszenz

Abb. 10a: Fluoreszenz unterschiedlicher Keramiken:
Creation Press, Authentic und IPS e.max LT (v. I.).

Abb. 10b: Farbgebung bei natiirlichem Umgebungslicht
auf Graukarte (18 %).
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Abb. 11a: Natiirlicher Fluoreszenzverlauf von Creation
Press ...

Abb. 11b: ...abhdngig von der Helligkeit.

Abb. 12: Authentic erscheint sehr hell und zeigt keinen
deutlichen Fluoreszenzverlauf je nach Helligkeit des
Musterplattchens.

fir natirlich wirkende Restaurationen ohne griu-

lichen Effekt.

Fir die Herstellung von Restaurationen aus
CELTRA CADF¢ mit Brain MC XL in unserem La-
bor erfolgt bei uns zunichst die Digitalisierung mit-
tels eines Scanners des Unternehmens 3Shape (DK-
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Abb. 13: Fluoreszenz von Materialproben unterschied-
licher Helligkeit des neuen Werkstoffs.

Kopenhagen). Bei der virtuellen Konstruktion der
Versorgung mit der zugehorigen Software (Dental
Designer, 3Shape) empfiehlt es sich nach eigenen Er-
fahrungen, die Oberfliache leicht tiberakzentuiert zu
gestalten, da durch den nachfolgenden Prozess der
Feinbearbeitung, Oberflichenkonturierung und des
Polierens Material abgetragen wird. Dabei ist insbe-
sondere morphologisches Wissen gefragt, um die
anatomische Form des Zahnes so exakt wie mdglich
nachbilden zu kénnen.

Nach der Konstruktion wird die Versorgung mit
der Nassschleifeinheit Brain MC XL ausgeschliffen.
Die dafiir benétigte Zeit betragt fiir ein Inlay 14:30
Minuten. Fiir die Nachbearbeitung kommen rotie-
rende Diamantinstrumente und Wasserkiihlung
zum Einsatz, poliert wird mit Polierscheiben und
Ziegenhaarbiirste (Abb. 14 und 15). ErfahrungsgemaB
lasst sich innerhalb kurzer Zeit ein sehr gutes Ergeb-
nis erzielen (Abb. 16).

Abb. 14: Nachbearbeitung mit Diamantinstrument.
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Abb. 15: Politur mit Ziegenhaarbiirste.

Abb. 16: Hochglanzpolierte Versorgung.

Fur die Charakterisierung der Restaurationen
sind insgesamt |5 verschiedene CELTRA Univer-
sal Malfarben (DENTSPLY / DeguDent) erhiltlich
(Abb. 17), die je nach gewiinschten Effekt aufgetragen
werden. Es folgt ein Malfarben- und Glasurbrand von
[5:20 Minuten Dauer fiir ein Inlay. Auf Wunsch kann
eine Restauration aber auch lediglich durch Politur
fertiggestellt werden.

Da CELTRA CADf im bereits kristallisierten Zu-
stand verarbeitet werden kann, entfillt die Zeit fiir den
Kristallisationsbrand, der bei Lithiumdisilikat und ande-
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Abb. 17: Fiir CELTRA sind spezielle Malfarben verfiigbar.

ren Keramiken die Gesamtdauer des Herstellungspro-
zesses deutlich erhoht. Die Biegefestigkeit liegt nach
dem Schleifen bei 210 MPa, nach einem Malfarben- und
Glasurbrand bei 370 MPa und damit héher als die von
Lithiumdisilikat. So kann je nach Indikation und erfor-
derlicher Festigkeit die Prozesszeit verkiirzt werden.

Selbstversuch

Um mich mit Material und Herstellungsprozess
vertraut zu machen, startete ich noch vor Einsatz von
CELTRA CADfC am Patienten einen Selbstversuch:
Ich fertigte zwei non-invasive Frontzahnveneers fiir
mich selbst. Diese wurden lediglich poliert (auf Glasur
und Glanzbrand wurde verzichtet) und anschlieBend
mit TempBond Clear (Kerr, US-Orange) probeweise
eingesetzt. Abbildung |18 zeigt die Situation nach Ein-
setzen eines Veneers, Abbildung |9 das Ergebnis mit
beiden Restaurationen. Diese fiigen sich harmonisch
in das Gesamtbild ein und sind von den natiirlichen
Nachbarzihnen nahezu nicht zu unterscheiden — und
das trotz des Verzichts auf Individualisierung, Cha-

rakterisierung oder Glanzbrand.

Abb. 19: Die zwei eingesetzten Veneers bestatigen die
angepriesenen optischen Eigenschaften des Werkstoffs.
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Fazit

Nachdem ich mich in Theorie und Praxis mit dem neuartigen Werkstoff der
Zirkonoxid verstirkten Lithium-Silikat-Keramik beschiftigt hatte, war ich davon
Uberzeugt, dass dieser eine sinnvolle Erganzung zu den bereits bestehenden kera-
mischen Materialien darstellt. Zwar sind die Indikationen bisher noch auf Einzel-
zahnrestaurationen beschrinkt, eine Erweiterung ist hier jedoch in Vorbereitung
und das Potenzial dieses neuen Werkstoffs ist aus meiner Sicht noch lange nicht

ausgeschopft.

Die groBte Stirke des Werkstoffs sehe ich darin, dass die optische Nachbildung
der natiirlichen Zahnsubstanz erheblich vereinfacht wird: Ohne aufwendige manu-
elle Schichtung lassen sich Restaurationen fertigen, die der Schonheit natiirlicher
Zidhne sehr nahekommen. Zu einem besonders effizienten Prozess tragt auBerdem
bei, dass CELTRA CADfC bereits kristallisiert ist und so die fiir einen Kristallisati-
onsbrand bendtigte Zeit eingespart werden kann. Die erzielbare Festigkeit ist mit
370 MPa hoch genug fiir den Einsatz im Mund.

Anlisslich des DDN-Kongresses ,,Update: Digitale Zahnheilkunde in Praxis und La-
bor® im Oktober 2013 in Koln hielt ich einen Vortrag zu dem hier vorgestellten
Thema. Ein Video des Vortrags steht Interessierten unter Link | zur Verfiigung. I

Link 1: Video des Vortrags zu CELTRA CAD wahrend des DDN-Kongresses
im Oktober 2013 in Kéln.
(http://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=0SMG1dpWXC4&
destop_uri=%2Fwatch%3FV%3D0SMG 1dpWXC4%26feature%3Dyoutu.be)
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